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Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3084/306/14-MPA BS

Gegenstand: Nichttragende, raumabschlieRende Trennwand der Feu-
erwiderstandsklasse F 30 gemaR DIN 4102-2 : 1977-09
bei einseitiger Brandbeanspruchung

entspr. Ifd. Nr. 2.2 Bauregelliste A Teil 3 — Ausgabe 2014/1

Bauarten zur Errichtung von nichttragenden inneren
Trennwanden, einschliellich Einbauten (z: B. Sanitéarein-
richtungen), an die Anforderungen an die Feuerwider-
standsdauer gestellt werden

Antragsteller: Climowool GmbH
Weststrale 1

06406 Bernburg
Ausstellungsdatum: 01. April 2014

Geltungsdauer bis: 01. April 2019

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der obengenannte Ge-
genstand im Sinne der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 9 Seiten und 2 Anlagen.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sin-
ne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen® dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen. Der Anwender hat das allgemei-
ne bauaufsichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir das Bau-
wesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Materialprifanstalt fur das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bau-
aufsichtliche Prifzeugnis kann nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Anwendung von
nichttragenden, raumabschlieBenden Trennwandkonstruktionen in Metallsténderbauweise,
die bei einer einseitigen Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung
(Kurzbezeichnung) ,F 30-A* nach DIN 4102-2 : 1977-09") angehéren.

Die nichttragende, raumabschlieBende Trennwandkonstruktion besteht im Wesentlichen ei-
ner Metallstdnder-Unterkonstruktion und einer symmetrischen Bekleidung aus > 12,5 mm di-
cken Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF)* nach DIN 18 180 bzw. (DF) nach DIN EN 520
und einer innenliegenden Mineralwolleddmmung. Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis zu entnehmen.

) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis enthélt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 8 aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen missen spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Pub-
likationen.
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Anwendungsbereich

Die nichttragende, raumabschlieRende Trennwandkonstruktion muss von Rohdecke zu
Rohdecke spannen und ist entsprechend Abschnitt 2.2.5 zu befestigen.

Die Wandkonstruktion darf alternativ auch auf Decken mit Estrichen entsprechend DIN 4102-
4 :1994-03, Tabelle 9, Zeile 3 bis 6, befestigt werden.

Werden raumabschliefende Wande z. B. an Unterdecken befestigt oder auf Doppelbdden
gestellt, so ist die Feuerwiderstandsklasse durch Prifungen nachzuweisen.

Die aussteifenden und unterstiitzenden Bauteile der Trennwandkonstruktion in Metallstén-
derbauweise mussen in ihrer aussteifenden und unterstiitzenden Wirkung mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 30 angehdren.

Die nichttragende, raumabschlieBende Trennwandkonstruktion darf mit einer beliebigen
Wandbreite hergestelit werden. Die zuldssige Wandhéhe ist aus brandschutztechnischer
Sicht auf 5 m begrenzt. Durch die Vorgaben der DIN 4103-1:1984-07 fir den Nachweis der
Biegegrenztragfahigkeit gegeniuber statischer Belastung fur den Einbaubereich 1 (Linienlast
0,5 kN/m) und den Einbaubereich 2 (Linienlast 1 kN/m) sowie unter stoRartiger Belastung
(weicher bzw. harter StoR) koénnen sich geringere Wandhéhen ergeben. Die geringere
Wandhéhe ist maRgebend.

Durch Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke wird die Feuerwider-
standsdauer nicht beeintrachtigt.

Zusatzliche Bekleidungen (Bekleidungen aus Stahlblech ausgenommen), z.B. Putz oder
Verblendungen, sind erlaubt. Bei der Verwendung von brennbaren Baustoffen sind gegebe-
nenfalls jedoch bauaufsichtliche Anforderungen zu beachten.

Dampfsperren (z.B. PE-Folien) beeinflussen die Feuerwiderstandsklasse-Benennung nicht.

Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen usw. durfen nicht unmittelbar gegentberliegend
eingebaut werden. Im Ubrigen dirfen derartige Dosen an jeder beliebigen Stelle angeordnet
werden. Der Einbau muss entsprechend Abschnitt 2.2.6 und Anlage 2 erfolgen.

Fur die Durchfuhrung von Rohrleitungen, elektrischen Leitungen, Installationskanélen, Ka-
belkandlen oder Luftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwider-
standsklasse durch Prifungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z.B.
im Rahmen der Erteilung einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung oder eines allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses, erforderlich.

Wenn in raumabschliefenden Wandkonstruktionen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse
Verglasungen, Feuerschutzabschlisse oder Absperrvorrichtungen gegen Brandubertragung
in Luftungsleitungen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse eingebaut werden sollen, ist die
Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der Wandkonstruktion durch Priifungen nach-
zuweisen. Es sind weitere Eignungsnachweise, z.B. im Rahmen der Erteilung einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, erforderlich.

Aus den fur die Bauart glltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, Sonderbau-
vorschriften oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderu _qegm ode f. Erleichte-
rungen ergeben. B

Wenn Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, si
bringen.

&p 1
Ernsons®
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1.2.11 Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,

2.1

die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MaRRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli-
chen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.

Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten An-
gaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Be-
nennung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis {(NennmaB) | (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m®] nach BRL

g’:aNh;pgc;fgg_qach DIN EN 14 195 bzw. 0.6 ) nichtbrennbar
Gipskarton- Feuerschutzplatten DF/GKF g
nach DIN EN 520 bzw. nach DIN 18 180 212,39 260 nigattreptbar
Mineralwolle Climowool TW1 Trennwandplat-
te 040 )
nach DIN EN 13 162 und entsprechend 240 216 MichtBrennBar
abZ" Nr. Z-23.15-1408
Mineralwolle Climowool TWR1 Trennwandrol-
le 040 .
nach DIN EN 13 162 und entsprechend B 218 RicliErannioar
abZ" Nr. Z-23.15-1408

" abZ = Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis

erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der nichttragenden, raumabschlieRenden
Trennwiénde

Die nichttragende, raumabschlieRende d = 75 mm dicke Trennwandkonstruktion in Metall-
standerbauweise muss aus einem Metallstdnderwerk gemafl Abschnitt 2.1.1 mit einer Be-
plankung aus ,Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF/DF)* nach DIN 18 180 bzw. DIN EN 520
gemal Abschnitt 2.1.2 und einer Ddmmschicht gemal Abschnitt 2.1.4 bestehen. Sie ist in ih-
rer Bauart entsprechend den Anlagen 1 bis 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis (abP) auszufuhren.

Unterkonstruktion

In das U-férmige Decken- bzw. Bodenanschlussprofil = UW 50 nach DIN 18 182-1 aus ver-
zinktem Stahlblech missen die Metallstdnder aus = CW 50-Profilen nach DIN 18 182-1 in
Absténden von a < 625 mm gestellt werden.

Die Fixierung der Sténder erfolgt Uber das Verschrauben der Platten in den Stdndern und
dem Decken- und Bodenanschlussprofil.

Die Trennwéande dirfen auch mit Doppelstandern ausgefihrt werden. Das Doppelstéander-
werk aus CW-Profilen darf aus getrennten Metallstandern oder aus zug- und druckfest mitei-
nander verbundenen parallelen Metallstdndern ausgefiihrt werden. Hinsichtlich der Ausfuh-
rung der Doppelstander sind die Angaben in DIN 18183-1: 2008-01 einzuhalten.

Einzelheiten zum Aufbau der Unterkonstruktion sind den Anlagen 1 und 2 zu diesem alige-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis zu entnehmen.

Beplankung

Als Beplankung missen auf beiden Seiten der Wandkonstruktion = 12,5 mm dicke ,Gipskar-
ton-Feuerschutzplatten (GKF/DF)“ nach DIN EN 520 bzw. DIN 18 180 angeordnet werden.

Einzelheiten zum Aufbau der Beplankung sind der Anlage 1 zu entnehmen.
Befestigung und Fugenausbildung

Die Befestigung der ,Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF/DF)* nach DIN 18 180 bzw. DIN
EN 520 muss mit Schnellbauschrauben =356 mmx25mm in einem Abstand von
a < 250 mm erfolgen.

Die Vertikalfugen der ,Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF/DF)* missen auf den Metall-
stédndern gestolen werden. Die Horizontalfugen der ,Gipskarton-Feuerschutzplatten
(GKF/DF)* mussen zur gegeniberliegenden Wandseite mit einem Fugenversatz von
> 200 mm werden.

Die Schrauben- und Fugenverspachtelung und die Verspachtelung der Anschlusse an die
Massivbauteile muss nach DIN 18 181 mit Fugenspachtel entsprechend DIN EN 13 963 er-
folgen. e
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Dammung

Zwischen den Stadndern muss eine d =40 mm dicke Dammschicht aus Mineralfaser-
Dammplatten nach DIN EN 13 162 gemaR Tabelle 1 eingebaut werden.

Es muss gewabhrleistet sein, dass die DAmmschicht im gesamten Wandbereich nicht vorzei-
tig absacken bzw. herunterrutschen kann, d. h. es sind ggf. Zusatzmaltnahmen in Form von
Verklemmung o0.4. zu ergreifen.

Anschlisse umgebende Bauteile

Der Anschluss der Trennwénde an die Massivbauteile muss mit 12 mm dicken Mineralfaser-
streifen RST, zusammengedriickt auf ca. 5 mm und mit Drehstiftdibeln K6/45 im Abstand
a < 500 mm erfolgen.

Die Wandkonstruktion darf an bekleidete Stahlbauteile der Feuerwiderstandsklasse F 60 an-
geschlossen werden. Fir die bekleideten Stahlbauteile muss ein bauaufsichtlicher Nachweis
(DIN 4102-4 oder ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis) vorliegen. Der Anschluss
muss mit geeigneten Befestigungsmittel im Abstand von a < 500 mm erfolgen.

Einbauten

In die Wandkonstruktion durfen Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen usw. eingebaut
werden, wenn der Einbau entsprechend der Anlage 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priifzeugnis in einem ca. 15 mm dicken Gipsbett erfolgt.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn die Wand-
konstruktion stets in ordnungsgeméafRem Zustand gehalten wird. Im Falle des Austauschs
beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der
Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses abP entsprechen.

Ubereinstimmungsnachweis

Der Anwender der Bauart hat zu bestétigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmun-
gen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ausgefuhrt wurde und die hierbei
verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses entsprechen (Muster fir diese Ubereinstimmungserklarung siehe Seite 9).

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des §25 der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI S. 46) in Verbindung mit
der Bauregelliste A des Deutschen Instituts fur Bautechnik, Ausgabe 2014/1, erteilt. In den
Landesbauordnungen der Uibrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen ent-
halten.
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6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

i A, (CIE -
ORR Dr.-Ing. Rohling
Sachbearbeiterin

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-2

DIN 4102-4

DIN 4102-5

DIN.4102-6

DIN 4102-9

DIN 4102-11

DIN 4102-12

DIN 4102-13

DIN 4103-1
DIN 18 180
DIN 18 181
DIN 18 182-1
DIN 18 550-2
DIN EN 520

DIN EN 13 162

DIN EN 13 963

DIN EN 14 193

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwen-
dung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschllsse; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Luftungsleitungen; Begriffe, An-
forderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe,
Anforderungen und Prufungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrab-
schottungen, Installationsschachte und -kanéle sowie Abschlisse ihrer Revisi-
onsoffnungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Funktionserhalt von elektrischen
Kabelanlagen; Anforderungen und Priifungen
griffe, Anforderungen und Prifungen
Nichttragende innere Trennwénde; Anforderungen, Nachwefsi

Gipsplatten - Arten und Anforderung

Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung

Zubehér fur die Verarbeitung von Gipskartonplatten; Profile aus Stahlblech
Putze aus Morteln mit mineralischen Bindemitteln; Ausfihrung
Gipsplatten- Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren

Warmedammstoffe fur Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mine-
ralwolle (MW) — Spezifikation

Materialien fur das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, Anforderun-
gen und Prifverfahren

Metallprofile fiir Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen - Begriffe, Anfor-
derungen und Prifverfahren;

Bauregelliste A Teil 3; verdffentlicht in den DIBt-Mitteilungen in der jeweils
gultigen Fassung
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Muster fur

Ubereinstimmungserklirung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die nichttragende Trennwand hergestellt
hat

— Baustelle bzw. Gebaude:

— Datum der Herstellung:

— Feuerwiderstandsklasse F 30

Hiermit wird bestétigt, dass die nichttragende Trennwand hinsichtlich aller Einzelheiten
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses Nr. P-3084/306/14-MPA BS der Materialprifanstalt fir das Bauwesen,

Braunschweig, vom 01. April 2014 hergestellt und eingebaut wurde.

Far die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B.
Profile) wird dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile e:ntsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

— eigener Kontrollen ”

— entsprechender schriftlicher Bestétigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. ”

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehérde
auszuhandigen.)

") Nichtzutreffendes streichen SRS



